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T
., STRECHY cOMNAX°
MONTA NI NAVOD

COMAX ALUKRYT® 444, 888

UVODEM

Tradi ni esk& krytina ALUKRYT @ prosla v roce 2017 druhou inovaci. Oblibena maloformatova st eSni krytina
dostala novy format v podob velkoploSnych Sablon ALUKRYT® s kvalitni n kolikavrstvou povrchovou
Upravou a dlouhou ivotnosti. Modernizaci vyrobni linky se tak k maloformatovym metrovym Sablonam
p idavaji velkoplosné Sablony, kde v tSi format znamena nejen zrychleni pokladky, ale i zvySeni t snosti
st eSniho plast . Vyhodou systému je také vzajemna rozm rova kompatibilita obou provedeni. ALUKRYT®
vyrdbime ve ty ech zékladnich barevnych odstinech a ve dvou rozm rovych variantach. Své uplatn ni
krytina nachazi u novostaveb, rekonstrukci ale i do asnych staveb. Hojn se také uiva i na fasadach,
podhledech a v interiéru budov. Vzhledem k m |ké profilaci je tato krytina ur ena p edevSim pro monta
na celoplo3né bedn ni rovinnych st e3nich ploch. Sary st e3ni krytiny klademe na d ev ny celoplo3ny zaklop.
Kotveni doporu ujeme nov pomoci farméa skych Sroub (blie popsano v odstavci ,KOTVENI,
SPOJOVANIY).

Pro eSeni p ipadnych dotaz  poskytujeme poradenstvi zkuSeného tymu technik a klempi

TECHNICKE PARAMETRY KRYTINY

N B — 0 . ..‘:f‘\ 7\ N\ A /\

Vyrabime jako Sablonu o standardni délce jeden Na st echy doporu ujeme tento format v rozmezi
metr. Na p ani investora je mo né vyrobit i delSi délek od jednoho do ti a p | metru, kdy plati,
Sary. Pro kryti v tSich ploch je vyhodn jSi pou it e délky jsou zaokrouhlovany po celych 100 mm.
format ALUKRYT® 888.

Kombinace ,SirSiho" profilu s mo nosti p izp sobit
Jednou z hlavnich vyhod ALUKRYTU® 444 jsou délky je idealnim p edpokladem pro optimalizaci
kompaktni rozm ry a z nich plynouci snadna naklad . Zejména u v tSich ploch se omezi pro ez
manipulace a doprava. | diky t mto vlastnostem a p ekryti ve spojich.

si krytina ziskala svou oblibu a s Usp chem
se vyrabi p es 45 let.

TECHNICKE PARAMETRY PLECHOVE KRYTINY

COMAX ALUKRYT® 444 COMAX ALUKRYT® 888

Material EN AW 3005

Provedeni V pdsech 1m Sablona V pasech

Povrchova (iprava PES HD "LESK" PES HD "LESK" PES HD "LESK"

Tloustka materislu 0,60 mm 0,60 mm 0,60 mm

Sife svitku 535mm 535mm 1020 mm
Vyska profilu 21mm 21mm 21mm
Celkova Sitka profilu 465 mm 465 mm 910 mm
444 mm 424 mm 888 mm

1000 mm 1000 mm 1000 mm

6000 mm - 6000 mm

Doporuéena délka 3 500 mm - 3 500 mm

Pfiblizna vdha 1m” krytiny 1,9kg 1,9kg

Min. sklon bez napojeni 30° 30° 30°
Min. sklon s pfienym
napojenim krytiny f min. 30° / 100 mm 30° £ 100 mm 30° £ 100 mm
preloieni v mm
Min. piitné prekryti Sablon 100 mm 100 mm 100 mm
Garance funkénosti krytiny az 50 let az 50 let az 50let

Garance na spojovaci mat. az 50 let az50let az50let
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STRECHY comnx”

ELEMENTY ST ESNIHO SYSTEMU

- St esSni krytina ALUKRYT © 444 a ALUKRYT © 888

- VeSkeré standardni i nestandardni klempi ské prvky a lemovani (vypis klempi skych prvk na zadni stran )
- Odv trani st echy - aeratory, turbiny, v traci h ebenové prvky, kominky

- Systémové bezpe nostni prvky - sn hové zachytava e, lavky, eb iky, bezpe nostni haky a jiné

- Systém odvodu vody ze st echy, uceleny okapovy systém v materialu a barv krytiny

- Monta ni material, sanitarni prostupy, tmely a lepidla

POVRCHOVE UPRAVY, BARVY

Jako jedini v eské republice lakujeme plechy technologii
Coil-Coating. Ta spo iva v navalovani vrstev specialniho
organického nat ru na rozvinuty ocelovy nebo hlinikovy pas
s naslednym vytvrzenim v pecich. Tato technologie dodava
materialu jedine né funk ni a estetické vlastnosti pro jeho
pouiti jak v naro nych podminkach exteriéru, tak pro
interiér.

Jednostranné lakovani

1 Zakladni material (hlinik/pozink)
2 Chemickd pfeduprava

3 Zakladni barva (Primer)

4 Vrchni barva (Top Coat)

. 5 Snimatelna ochranna félie
Krytinu vyrabime ve ty ech zakladnich barevnych odstinech g oenranny 1ak

a zarove jsme jako vyrobci lakovanych plech schopni

nabidnout vice ne 600 barevnych odstin odvozenych od

RAL. Podminkou dodavky nestandardnich odstin je odb r ' vice informaci se dozvite na internetovych strankach
minimalniho mno stvi od 400 m 2 lakovaného materialu. . vsekci,lakovact linka®.

Bli Si informaci ziskate od naSeho obchodniho odd leni.

ELEKTROCHEMICKA KOMPATIBILITA

Abychom zajistili dlouhodobou ivotnost stavby, je t eba vyvarovat se vzajemného negativniho p sobeni
materidl . To znamend, e materialy, které jsou v p imém kontaktu nebo jejich vyluhy mohou p sobit
na stavebni strukturu, se nesmi vzdjemn napadat. Také lakovanou st eSni krytinu je nezbytné chranit p ed
negativnim p sobenim ostatnich material . Materialy, které se mohou takto ovliv ovat, doporu ujeme
odd lit separa ni vrstvou (asfaltové pasy - Bauder). Vlastni lakovany povrch rubové strany krytiny nelze
pova ovat za dostate nou separaci.

Krytinu je nutné chranit p ed trvalym stykem s vodou, zvlaSt horkou vodou (teplovodni koroze materialu)
- za dostate nou ochranou Ize povaovat spravnou monta krytiny ve spadu (Sikmé st echy), bez styku
s vodou na rubové stran (p . odv trani rubové strany plechu). Dale je t eba vylou it kyselé nebo alkalické
prost edi a kontakt s ionty kov , které tvo i s kovovym jadrem krytiny elektricky lanek. Nep iznivy vliv
mohou mit: vyluhy z cementovych, vapennych, sadrovych nebo degradovanych asfaltovanych stavebnich
material , exotickych d evin, spalin, kanaliza nich odpad , n kterych ochrannych penetraci, m

a jeji slitiny nebo jiné elezné kovy nechran né pozinkovanim i lakovanim.
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Lakované materidly od vyrobce ST ~ ECHY COMAX® jsou p i spravné monté i vzajemn materialov  kompatibilni.
Neuvol uji do stékajici vody adné Skodlivé ionty a diky t omu jsou vhodné pro ekologicky sb r deS ové vody.
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STRECHY comnx”

VYKLADKA A SKLADOVANI

D sledn prosim dodrujte pokyny pro vyklddku a skladovani materidlu uvedené na strankéach
www.strechycomax.cz, neru ime za vady zp sobené jejich nedodrenim! Toté plati i pro zaru ni
podminky, které naleznete rovn na webu v sekci ,DOKUMENTY*.

UPRAVY AD LENI

Plechovou krytinu d lime st ihem n kami na plech nebo ru nimi nastroji s elektrickym pohonem. Pou iti
n ekjeb nyaosv denyzp sobd leni krytiny. Hrany st ihu se smykem n ek lehce ,zatahuji“ a tim
je docileno jak funk niho, tak i estetického odd leni plechu. Pou iti Ghlové brusky vylu ujeme, materidl
je vmist ezu enormn zah ivan, co vede k degradaci plechu i jeho povlaku, nehled na odlétajici havé
jiskry, které na povrchu ulpivaji a nevratn ho posSkozuji. Na takto d leny material neposkytujeme zaruky.
Pro strojni d leni materialu pou ijeme elektrické prost ihovaci n ky (nibbler), které snadno vytvo i stih
libovolného tvaru i v profilovaném plechu. P ipadné Spony odstranime z lakovanych povrch ometenim
m kkym smetékem.

ZAM  ENi KONSTRUKCE ST ECHY

““ Pro prvotni (orienta ni) zam eni konstrukce st echy nabizime vypracovani

/ ' klade ského planu pomoci satelitniho zam eni. Podminkou je udani p esné

/ i | adresy rekonstruovaného objektu a p edpoklad, e konstrukce st echy

v posledni dob nezm nila sv j tvar (satelitni podklady mohou byt i n kolik let

/ staré). Pro vyu iti satelitniho zam eni vypl te poptavkovy formuld na naSich

// / internetovych strankach v sekci kontakty. Nabidka vytvo ena touto metodou
/

7/ m& vdy pouze orienta ni charakter, nikdy nenahrazuje fyzické zam eni
Al 9 na mist .

Finalni zam eni se provadi na st eSe s hotovym vrchnim prkennym zaklopem! Na obrazku nie je erven
vyzna eno, jaké délky hran je nutné zam it. D leitd je délka krokve (obvykle kolmice od h ebene
k okapové hran ), Si ky a délky k prostup m st echy, spolu se vzdalenosti od okapové i Stitové hrany.
Vhodné je uvést veSkeré prostupy (nap . viky e, st eSni okna, vylezy, kominy atd.). Pokud znate, uve te
i p evladajici sm rv tru, v navrhu klade ského planu bude zohledn n.

Zam eni stechy doporu ujeme i v pipad , kdy existuje projektova dokumentace. asto se stava,
e skute né rozm ry neodpovidaji navrhovanému stavu. Tento problém se tyka jak rekonstrukci, tak
i novostaveb.

Hreben

H = |-
H S
Pro fyzické zam  eni na mist o o —— I /
stavby VAm m eme doporu it by = = 5 |
proskoleny monté ni tym Beros it

ve vaSem regionu.

< ova hrana L
Okapové hrana

OVA NABIDKA A AD P A

Podkladem pro vyhotoveni orienta ni cenové nabidky a klade ského planu je bu zam eni skute ného
stavu st echy, nebo projektova dokumentace stavby. Pokud je erpano pouze z projektu, je nutné p edlo it
takové podklady, ze kterych Ize ode ist vdechny rozm ry, jen jsou popsané vyse v odstavci ,ZAM  ENI
ST ECHY“ pilote i dalSi dokumentaci st echy jako nap . kotevni plan s uvedenim druhu, po tu
a umist ni kotevnich prvk a jiné, pokud je k dispozici.

Klade sky plan (KP) navr eny technickym odd lenim ST ECHY COMAX® ma pouze doporu ujici charakter. KP musi byt
v dy v ramci objednavky zkontrolovan a potvrzen objednatel em.
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STRECHY cCOMAX®

KOTVENI, SPOJOVANI

U profilované krytiny COMAX ALUKRYT®
p edpoklade montani zp soby spojovani.
Sablony navzajem spojujeme prostym p ekrytim
plechového profilu a kotvime p iznanymi spoji
pomoci farméa skych Sroub .V p i ném sm ru
Sablony p ekladdme minimaln o 100 mm
(sklon < 30°, viz. tabulka). Pokud krytinu
napojujeme v ploSe a sklon st eSni konstrukce
je > 30° je nutné provést dodate né
bezpe nostni opat eni. Jednd se o tmeleni
nebo podlepeni p ekladaného Saru vhodnym
tmelem, nebo EPDM péaskou 2 x 9 mm. P imé
kotveni neumo uje tepelnou dilataci krytiny
a jeji délka je proto omezena v souladu

s poadavky normy na maximaln 3500 mm

(plati pro st eSni krytinu). Pro jiné pou iti nebo ﬂ
na p ani investora je moné vyrab t pasy
a do délky 6000 mm.

P vodni kotveni pomoci kroucenych h ebik s PVC podlo kou do vrcholu
viny trpi chronickymi vadami nap . vytahovanim h ebik pi dilata nich
zm nach a sesychani eziva. Z popsanych d vod doporu ujeme kotveni
nerezovymi farma skymi Srouby s EPDM podlo kou v ploSe krytiny k ,pat

zamku“. Z estetickych d vod je vhodné rozm it linii osazeni Sroub .

Nevylu ujeme rovn variantu kotveni s pou itim krouceného h ebiku.
V cenové nabidce primarn  uvadime nerezové farma ské Srouby

Schéma spravného uta eni Sroub

CELOPLOSNY PRKENNY ZAKLOP

Hlinikova krytina je ur ena pro montd na celoploSny prkenny zaklop. Prkna kotvime p omoci dostate n
dlouhych vrut (ev. h ebik ) p imo do krokvi. Doporu ujeme kvalitni m kké ezivo (kvalita > C24) o tlous ce
minimaln 24 mm (coulova prkna), u kterych Ize p edpokladat odolnost proti vytaeni h ebiku silou 500N.
Prkna klademe kolmo na sm r viny krytiny a dbame na to, aby svazala alespo t i krokvova pole sou asn
(délka prkna 4000 mm). Vhodna je nasledna kontrola rovinnosti zaklopu a p ipadna korekce nerovnosti,
které se mohou prokreslit do plochy st eSni krytiny. P i pou iti chemické impregnace eziva doporu ujeme
odd it krytinu vhodnou separa ni vrstvou.

D evost pkové OSB desky nedoporu ujeme pou it pro spodni plny zaklop st eSni konstrukce. Na rozdil
od prken nepropoust ji vodni pary a m e tak dochazet k zadreni a nasledné koncentraci vihkosti

na nevhodnych mistech (vznik plisn , degradace materialu). Jejich pou iti p ipoustime pouze pro vrchni piny
zaklop pod hlinikovou krytinou. V' t chto p ipadech doporu ujeme separovat OSB desky od krytiny pou itim
modifikovaného asfaltového pasu (separ ni vrstva - Bauder).

LEMOVANI ST ESNIi KONSTRUKCE - OHYBANE PRVKY

Lemovani st echy vyrabime ve stejnych odstinech lakovaného plechu, ktery je rovn pou it pro vyrobu

krytiny ALUKRYT®. Veskeré lemovani dodavame v délkach na miru st eSni konstrukce dle po adavku
investora. Tento material je moné dodat ve svitcich i plechovych tabulich k dalSimu emesinému
zpracovani. Zakladni p ehled standardnich ohybanych prvk naleznete na internetovych strankach v sekci
.Zakazkové ohybani plechu®.

DOPORU ENE NASTOJE A NA ADi

- tesa ské kladivo 500g - kominové klest - plastova pali ka

-n ky na plech (levé, pravé) - aku vrtaci Sroubovak - el ektrické obraecin  ky

- sponkova ka, sponk. kladivo s omezenim kr. momentu - nytovaci kle§t na trhaci nyty
(na félie a pasky) - kuli kovy dr ak bit - vytla ovaci pistole (na tmel)

- elektrické n  ky na plech -n ky na plech (,pelikanky") - metr, tu ka, Ghelnik, b rnka ka
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STRECHY cOMAX"®

MONTA NI POSTUP

Montani postup popisuje nejb n jSi
eseni novostavby S v tranou
dvouplas ovou skladbou, nebo rekonstrukci Stricehyllog
s volnym p dnim prostorem. Jak v p ipad \ \ A A A AL
novostavby, tak i rekonstrukce uva ujeme
p dni prostor nov jako obytné podst esi.

Ne zapo neme se samotnou monta i krytiny,
je d leité zvolit vhodnou skladbu st eSniho
souvrstvi (0 el uiti podst esSi). Zkontrolujeme
rovinnost st eSni konstrukce, rovnob nost
okapni hrany s h ebenem a také pravouhlost
krovu. Pokud p ed pokladkou zaznamename
konstruk ni nerovnosti, je vhodné proveést
jejich korekci a p ipadné odchylky p i monta i
krytiny zohlednit. KONTROLA ROVINNOSTIA P IPRAVA KROVU

Okapni hranu provadime s ohledem na
konkrétni eSeni st echy. Tento navod
popisuje nejb n jSi provedeni s podokapnim
labem.

Okapnici pod folii  kotvime do krokvi pomoci
krou kovych h ebik s plochou hlavou
a p esazenim alespo 30 mm od konstrukce,
abychom zajistili efektivni  odvedeni
kondenzatu z DHV. Obrazek znazor uje
p vodni dev ny zaklop, ktery m e byt
po kontrole jeho stavu zachovan a znovu
vyu it p i rekonstrukci. Lemovani p i napojeni
p ekladame min. o 100 mm.

ZALO ENI OKAPNICE POD FOLII

Dopl kova hydroizola ni vrstva (DHV) st echy chrani konstrukci p ed sra kovou a kondenzovanou vodou,
eSi i do asné zakryti stavby a jeji celkovou v trot snost. Zarove umo uje prostup vodnich par, které tak
mohou byt adn odvedeny do v trané mezery konstrukce, ktera je vymezena vyskou kontralat (40 a 100
mm). Spravn fungujici konstrukce by m la odpovidat jak po strance normy SN 73 19 01: 2011
- Navrhovani st ech, tak po strance SN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov. ast 2: Funk ni po adavky.
Pokud se st echa sklada z vice rovin s r znymi sklony, je na sebe navazuji, pak nelze ve skladb st echy
pouitniSit idut snosti DHV, ne jaka je pouita vySe ve skladb st echy (p . rekonstrukce).

P i aplikaci membrany (DHV) a vesSkerych
programovych dopl k postupujeme v dy
dle pokyn vyrobce. Obecn plati, e
pasy pokladame horizontaln od okapni
hrany postupn k h ebeni (neni vSak
pravidlem). Prvni adu membrany spojime
aplika ni paskou s okapnim plechem pod
foli. D leité je pasy d kladn napnout
a p isponkovat v mist pod kontralat mi.
Nami dodavané DHV jsou opat ené
aplika ni  paskou, ktera  zajiS uje
v trot snost konstrukce a zjednoduSuje L
pokladku p i napojeni félie v ploSe.

| [ T
APLIKACE POJISTNE HYDROIZOLA Ni VRSTVY (DHV)
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Kontrala pIni d leitou funkci ve st eSni skladb , V

kdy svoji vySkou vymezuje velikost v trané mezery
(min. 40 a 100 mm). Velikost v trané mezery
je kli ova pro zajiSt ni dostate ného odv trani
konstrukce st echy. Pokud neni ur eno projektovou
dokumentaci, idime se normou SN 73 19 01: 2011
- Navrhovani st ech - ,dimenzace ventila ich mezer“.

Kontralat osazujeme po aplikaci DHV, rovnob n

se spadem stechy na krokve. Nutné je zajistit
nepropustnost podlepenim p isluSnou paskou dle
sklonu (extrémn  nizké sklony - vodot sné
podst esi). Podlepenim kontralati zajistime
nepropustnost DHV v mist perforace po nezbytn
dlouhou dobu p i do asném zast eSeni konstrukce.

V trana mezera je funk ni pouze tehdy, pokud
je pivad ci otvor (okapovéa hrana) a vydech (h eben)
k ploSe v trané st echy v souladu s doporu enou
dimenzaci v trani st ech dle SN 73-1901 a SN 73
0540-2 Tepelna ochrana budov.

V tranou mezeru u okapni hrany opatime
perforovanou ochrannou paskou proti ptak m (tzv.
PTA NICI), b n kotvenou sponkami k
kontralati a prken. Nasledn
jako zapust né, osazenim do p edem p ipravenych
dra ek. Doporu eny minimalni spad okapniho labu
je dle SN 731901, § 8.19.7 0,5% . Pokud je okapni
hrana delSi ne 10 m, montuji se laby se spadem
od st edu ke kraj m i naopak.

Doporu ené parametry bedn ni blie specifikuje
tento navod v odstavci “KOTVENI, SPOJOVANI*
na str. 5.

Okapni plech pod krytinu osazujeme p es labové
haky a kotvime za pomoci krou kovych h ebik
s plochou hlavou a s p esahem do jedné t etiny
labu. Na okapni plech nasledn klademe separa ni
vrstvu Bauder (asfaltovy pas) s aplika ni paskou
av trot sn slepime okapni plech i veSkera napojeni
v ploSe. Osadime laby do p edem p ipravenych

hak . Okapni plech p esazujeme min. 0 100 mm.
Nedoporu ujeme pou iti strukturované roho e (Nopova
struktura) pod hlinikové celoplosné krytiny.

Separa ni vrstva chrani st eSni krytinu ze spodni
strany proti Skodlivym chemickym a fyzikalnim vliv m
ze struktury st eSniho souvrstvi. Tyto vlivy mohou byt
povahy kyselé (impregna ni prost edky na ochranu
d eva), alkalické (cementot iskové desky atp.) nebo
elektrochemické (kovové ionty uvol ované z kovovych
prvk , nebo z impregnaci proti d evokaz m). Vrstva
omezuje prokopirovani h ebik a nerovnosti bedn ni,
vylepsSi i ochranu proti hluku z pov trnostnich vliv .
V pr b hu stavby chrani p ed srakovou vlhkosti.
P i pouiti OSB desek doporu ujeme aplikovat v dy
separa ni vrstvu. M jme na pam ti, e tato vrstva je
perforovana kotvicim materialem, a tudi ji nem eme
pova ovat za pojistnou hydroizola ni vrstvu.

STRECHY comnx®

elm |
montujeme haky, a to =
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APLIKACE DOPL KOVE SEPARA NI VRSTVY
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STRECHY cCOMAX"®

VARIANTA A - ZALO ENi PRVNI  ADY KRYTINY SP ESAHEM OKAPNICE DO LABU

P ed pokladkou si ujasnime umist ni jednotlivych
S§ar v ploSe dle vypracovaného kl. planu. Zvaime
symetrii pokladky dle Stitovych hran (stejna Sika
vSech Stitovych Sar ). Spodni hrana krytiny licuje
s okapni hranou st echy. Do 1/3 labu p esahuje
pouze okapnice pod krytinu. Nasledn upravime
profily vSech Stitovych Sablon od okapu k h ebeni
pro zavle eni plochého lemovani. Ust ihneme krajni
zamek krytiny a ohneme vzh ru prvnich 40 mm hrany
§aru pro zata eni lemovani.

Stitové lemovani zatahovaci  zajis uje ochranu
bo ni hrany stechy ped pov trnostnimi vlivy
a pohledov zakon uje st eSni plochu. Pro napojeni
jednotlivych lemovek po itdme s p ekrytim profilu
o0 min. 100 mm.

Zatahovaci lemovani zavlékdme za p ipraveny ohyb
krytiny a kotvime farma skymi Srouby do bo ni plochy
mimo st eSni krytinu. U h ebene jsou pak lemovky
vzadjemn spojeny takzvan ,na pokos“ (viz ,uzav eny
detail h ebene - str. 10%).

ZALO ENi PRVNi ADY SP ESAHEM
OKAPNICE DO ZLABU.

OSAZENI STITOVEHO LEMOVANI
ZATAHOVACIHO

Pokud neni projektem nebo investorem vyslovn ur eno jinak, tak p i vypracovani cenovych nabidek
standardn uva ujeme vySe popsanou variantu A, tj. pouiti okapnice pod krytinu s p esahem 1/3 do
podst eSniho labu. Toté plati i pro volbu Stitového lemovani, st andardn je vdy uvaovana varianta
A - Stitové lemovani zatahovaci . Po p edchozi dohod neni problém pou it i jinou variantu, nap . eSeni,

které popisuje varianta B.

VARIANTA B - ZALO ENi PRVNi  ADY SP ESAZENIM KRYTINY DO LABU

U této varianty uvaujeme osazeni krytiny bez
okapniho plechu (pod krytinu) s p esazenim do labu
a pouitim vrchniho lemovani Stitu. P ed pokladkou
krytiny osadime pomocnou Stitovou la v zavislosti
na kapacit v trani (vysSce) pouité v traci h ebenové
listy ve tvaru ,Z“ (60 nebo 40 mm). La poloime
zarove s hranou Stitu po celé jeho délce. Zohlednime
p esah krytiny p es okapovou hranu tak, aby spodni
hrana krytiny sahala do 1/3 podokapniho labu
(obvykle 80 mm). Nasledn upravime profily vSech
krajnich Sablon od okapu k h ebeni pro zavle eni
lemovani. Toho docilime tak, e ust ihneme krajni
zamek krytiny a ohneme vzh ru prvnich 40 mm hrany
Saru, které kryje vrchni lemovani.

Stitové lemovani vrchni se idi stejnymi pravidly
kotveni jako vySe popsané lemovani zatahovaci.

Rozdil je v tom, e vrchni lemovani pokladdame p es B

pomocnou Stitovou la . Vrchni ohyb lemovani p ekryva
postavenou hranu krytiny. V zavislosti na vySce
pou ité v traci liSty volime vySku pomocné lat 40/60
mm. Lemovani je kotveno z boku do Stitové lat .

ZALO ENi PRVNi ADY P ESAHEM KRYTINY
DO ZLABU

OSAZENI STITOVEHO LEMOVANI VRCHNIHO
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STRECHY comnx”

POKLADKA PLOCHY

Krytinu  kotvime k podkladni  konstrukci
nerezovymi farma skymi Srouby, bli e popsano
v odstavci ,KOTVENI, SPOJOVANI (str. 5).
Orienta ni po et kotevnich Sroub je v ploSe
sedlové st echy s nizkym v trovym a sn hovym
zati enim 10 ks/m2. U okapové a h ebenové
hrany kotvime do kadé viny ve dvou liniich
a u Stitové hrany do ti linii dle schématu.
Poadovany po et stanovime dle mistnich
podminek stavby (vySka a tvar budovy,
nadmo ska vySka, sn hové zatieni, v trna
oblast, krajinny typ, atp.). Krytinu klademe po
sm ru p evladajiciho v tru, v po adi dle obrazku.

Ke zdi osadime pomocnou la v zavislosti na kapacit
v trani (vySce) pouité v traci h ebenové listy ve tvaru
,Z" (60 nebo 40 mm). Zohlednime p esah krytiny p es
okapovou hranu (1/3 podokapniho labu, obvykle 80
mm). Ust ihneme krajni zamek krytiny a ohneme vzh ru
prvnich 40 mm hrany Saru, které kryje vrchni lemovani.

Lemovani ke zdi podélné vrchni  pokladame p es
pomocnou la ke zdi. Vrchni ohyb lemovani p ekryva
postavenou hranu krytiny min. 40 mm. V zavislosti na
vySce pouité ,Z" listy volime vySku pomocné lat  40/60
mm. Lemovani je kotveno z boku do p ilehlého zdiva
pomoci hmodinky. Detail lemovani t snime tmelem
v mist styku se zdivem nebo pou ijeme kryci liStu ke zdi.

LEMOVANI KE ZDI PODELNE VRCHNI

P echod hlavni konstrukce do niSi pultové st eSni
roviny, eSime standardn ohybanym prvkem v podob
p echodové listy pultové. P echod do pultové asti
doporu ujeme eSit jako v trany detail pomoci v traci
h ebenové listy ve varu ,Z“ (40/60 mm).

P echodova liSta pultovd je osazena p es v traci
»Z" listu, kterou kotvime na polo enou krytinu pomoci
nerezovych vrut . P ed osazenim prost ihneme spodni
pas a perforovanou ast v traci liSty v mist zamku
krytiny. Nasledn  osazujeme p echodovou liStu
a kotvime pomoci nerezovych p iponek a farma skych

SED VI [ P ECHOD DOP LTOVE ST ESNi ROVINY

P echod hlavni konstrukce do mansardové st eSni
roviny, eSime standardn ohybanym prvkem v podob
p echodové listy mansardové. P echod doporu ujeme
esit jako v trany detail pomoci v traci h ebenové listy
ve varu ,Z“ (40/60 mm) dle jeji pouité vySky
v h ebenové &sti st echy.

P echodova lista mansardy je osazena p es v traci
,Z" liStu, kterou kotvime na polo enou krytinu pomoci
nerezovych vrut . P ed osazenim prost ihneme spodni
pas a perforovanou ast v traci listy v mist zamku
krytiny. Nasledn osazujeme p echodovou liStu
a kotvime pomoci nerezovych p iponek a farma skych

Sroub vbarv krytiny. P ECHOD MANSARDOVE ST ESNi ROVINY
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U labi osazujeme vdy na bedn ni a zajistime odv trani
krokvovych poli nad nim. Sary krytiny zast ihneme podle
sm ru UGlabi. Kotveni Sar je teba provést tak, aby
neperforovalo Ulabni plech. P i malém spadu upravime
bedn ni a UGlabi provedeme jako bezpe nostni, upevn né
dilata n p iponkami. Pevnou z6nu upevn ni volime u horni
hrany Glabniho plechu. Doporu ujeme zesilit pojistnou
hydroizolaci pod vzduchovou mezerou a provést pro ni
p ipadn ibedn né lo e. Pokud je nezbytné G labi nastavovat,
po itame s p esahem jednotlivych dil G labi min. 400 mm,
zp sob napojeni volime dle sklonu UGlabi. V mist jeho
napojeni do podokapniho labu byva vhodné zabranit
p ete eni labu montai labové masky. Nepodce ujme
rovn p ipadné zaneseni U labi listim a jinymi ne istotami.

V traci h ebenova ,Z“ lista s bo ni perforaci ma za ukol,
podobn jako kontrala , svoji vySkou vymezit velikost v trané
mezery u h ebene, zarove sloui ke kotveni h ebena e.
Vyrabime ji ve dvou variantach s vySkou 40 a 60 mm ( isty
pr duch ventilace 156 a 265 cm?bm h ebene = bezpe n

odv trana krokvova pole do 5 a 8 bm délky st echy, pi em

neni zohledn na provozni i zabudovana vlhkost st eSni
skladby).

H ebenovou ,Z* liStu kotvime na polo enou krytinu pomoci

farma skych vrut . P ed jejim osazenim musime prost ihnout
spodni pas a ast bo nice v mist zamk krytiny, aby Slo liStu
p es profil krytiny nasadit.

Po dokon eni pokladky prvni plochy stechy zapo neme
pokladku druhé strany sedla soub n s osazenim podlepené
(EPDM 3 x 9 mm) v traci h ebenové listy. Dale kotvime dr ak
h ebenové lat do vrcholu jednotlivych krokvovych poli. P es
vlo enou pomocnou h ebenovou la osadime ohybany
h ebend s vyztuhou, ktery kotvime nerezovymi farma skymi
vruty.

Ukon eni pokladky plochy - pokud jsme na za atku
pokladky krytiny spravn stanovili symetrii plochy, tak bychom
m li ukon it pokladku Sarem stejné Si e a osadit stejny prvek

lemovani Stitové hrany (lemovani zdi) - varianta A/B.

DETAIL U LABI

KOTVENI V TRACI ,z* LISTY 40/60

UKON ENi POKLADKY PLOCHY

Ohybany h ebend s vyztuhou chrani st eSni skladbu a v tranou mezeru p ed pov trnostnimi vlivy,
mechanickymi ne istotami a p ed vniknutim nejr zn jSich ivo ich do konstrukce.

H ebend kotvime do h ebenové ,Z“ liSty. P i osazovani po ithme se 100 mm p ekrytim pro napojeni a také
s p esahem cca 40 mm na obou koncich h ebene. Koncové p esahy budou p ehnuty p es Stitové lemovani
aspole n tak ukon idetail elah ebene, kde se vySkov potkava Stitové lemovani s v traci ,Z*“ liStou.

OTEV ENY DETAILH EBENE UZAV ENY DETAIL H EBENE
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Pro ukon eni pultové stesni konstrukce pouijeme
standardni ohybany prvek ,zakon eni pultové st echy
/ zakon eni pultové st echy ke zdi“. S ohledem na délku
krokve a sklon st eSni konstrukce volime vySku ventila ni
mezery dle SN 73 19 01: 2011 - Navrhovani st ech.

Zakon eni pultové st echy kotvime do podt sn né
h ebenové ,Z" listy. P i osazovani po itame se 100 mm
p ekrytim pro napojeni a také s p esahem cca 40 mm na
obou koncich h ebene. Pro zvySeni kapacity odv trani
st eSni  konstrukce doporu ujeme pouiti pomocné
v traci ,Z* listy ze zadni strany pultové konstrukce.
Koncové p esahy budou p ehnuty p es Stitové lemovani
a spole n tak ukon idetail elalemovani.

Lemovani komina nebo st eSniho okna v ploSe st echy
se klasicky sklada ze ty asti, které jsou spojovany
emesin falcovanim, provedenym zasadn po vod .
Vhodny material Comax FALC je dostupny ve svitku
v barevném provedeni shodném s krytinou ALUKRYT®.
Kt lesu komina je lemovani ukotveno nep imo (dilata n )
pomoci kryci liSty. Lemovani samotné se vyrabi volné
- kénické prav z dilata nich d vod . P echod lemovani ze
spodniho lemovani v horni asti do vrchni roviny krytiny
prob hne v bocich komina, kde je situovdno pi né
napojeni Sar . Kdy napojeni v boku komina nevychazi,
rozd lime Sary na obou stranach komina. Pokud je komin
ve vzdalenosti do 1,5m od h ebene, je vhodné provést celé
oplechovani jako horni a vyvést ho a do h ebene.
Lemovani st eSnich oken nebo st eSnich vylez se provadi
podobn . Doporu ujeme idit se nAvodem daného vyrobce
st eSnich oken, ktery m e dodat konkrétni systémovy typ
lemu oken. U st eSnich oken a velkych komin je t eba
horni ast lemovani provést tak, aby zde voda netvo ila
kalu .

Stejn je t eba upravit i pojistnou hydroizola ni folii (Sikmym
p elo enim). Pokud velky komin (st eSni okno) p erusuje
podstatnou m rou v traci mezeru dvouplas ové st echy,
je teba provést detail jako v trany, nebo zajistit
prov travani jinym opat enim.

U prostup st eSniho plast dodavame spolu s krytinou i vhodny
material (pro odv travani, manety pro prostupy antén, flexi
hadice atd.). Monta se vdy idi pokyny vyrobce daného dopl ku.
Systémy pro zabran ni padu sn hu a ledu se montuji v souladu
s SN EN 1991-1-3. Monta t chto systém zvySuje provozni
bezpe nost budov a sniuje nadm rné namahani st eSni
konstrukce a okap p i sesuvech tajici masy sn hu. Na krytin
Comax ALUKRYT® se sn hové zabrany a podobné konstrukce
zasadn kotvi k podkladni konstrukci. Aktualni nabidku t chto
dopl k naleznete v naSem ceniku na internetovych strankach
ST ECHY COMAX®,
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ZAKON ENi PULTOVE ST ECHY

OPLECHOVANI KOMINA,
JEDNOTLIVE DILCE

OPLECHOVANI KOMINA - DETAIL

SN HOVE ZACHYTAVA E, ST ESNI
PROSTUPY A DALSI DOPL KY
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POHYB PO ST ESE

Vy aduje-li to situace a je nutné po krytin chodit, pak doporu ujeme zvolit k tomu vhodnou obuv s m kkou
gumovou podra kou. Dbejme na to, aby podra ka byla zbavena n e istot, které by mohly zap i init poSkrabani
krytiny. P i ch zi doSlapujeme vdy v mist podkladu krytiny a pouze na krytinu ukotvenou k podkladu.
Po itdme i s faktem, e ochranna fdlie je velmi kluzka a za mokra n epoch zna. Pokud v Iét teplota st echy
p esadhne 60°C - na horky povrch NEVSTUPUJTE. Lakova vrstva m kne, hrozi uklouznuti nebo poskozeni
povrchu.

UDR BA

Vn jSi vlivy mohou mit negativni dopad na ivostnost krytiny. D oporu ujeme pravideln krytinu kontrolovat
a systematicky odstra ovat nahromad né ne istoty, které by mohly zp sobit chemickou reakci a posSkodit
tak ochranny povlak. V p ipad poSkozeni povrchu (nap . Skrabnuti nebo odloupnuti laku) je nutné toto misto
d kladn o istit (v etn odmast ni) a nasledn oSet it spravkovou barvou.

Kadoro n by m lo dojit ke kontrole:

Funk nosti odv trani st eSni konstrukce Stavu a upevn ni odvod ovacich systém
Stavu a upevn ni bezpe nostnich prvk st echy Stavu, uta eni a upevn ni prostup
Stavut sn ni (v traci pasy) Stavu spojovaciho materialu

Stavu povrchové Upravy a lemovani (oplechovani)

POPIS RIZIK

Pokladka a provoz st esni krytiny Comax ALUKRYT® je spojena pouze s minimalnimi riziky, kterym
p edchazime dodr ovanim zékladnich pravidel pro bezpe nost prace. P i pokladce a udrb krytiny jde
zejména o rizika padu osob a p edm t z vySky a po ezani o hranu plechu. Ka da osoba, ktera jakymkoli
zp sobem manipuluje s krytinou a liStami, musi dbat nejen o své zdravi, ale i o zdravi ostatnich. Pokladku
krytiny musi provad t osoba k tomu zp sobila. P i st ihani je d leité p idrovat st ihany plech v bezpe né
vzdalenosti od stiné roviny. K bezpe nému uchopeni jednotlivych prvk pouivame ochranné pracovni
rukavice odolné proti pro iznuti. P i praci ve vySkach pou ivame p im ené jiSt ni a zajistime pracovist p ed
vstupem nepovolanych osob.

NORMATIVNI P IKAZY

P i montai st esSni krytiny Comax ALUKRYT® musi byt respektovany nasledujici normy a ustanoveni:

SN 73 19 01: 2011 - Navrhovani st ech
SN 73 36 10: 2008 - Navrhovani klempi skych konstrukci
SN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov. &st 2: Funk ni po adavky
SN EN 1991-1-3 - Eurokdd 1: Zati eni konstrukci -  &st 1-3: Obecné zati eni - Zati eni sn  hem
SN EN 1991-1-4 - Eurokdd 1: Zati eni konstrukci -  ast 1-4: Obecna zati eni - Zatieniv trem
SN EN 1991-1-5 - Eurokdd 1: Zati eni konstrukci -  &st 1-5: Obecna zati eni - Zati eni teplotou
SN EN 507 - CeloploSn podep ené krytiny z hlinikového plechu

Pravidla pro navrhovani a provad ni st ech CKPT 2014

Zakladni pravidla pro klempi ské prace CKPT 2003

ZAV REM

Kada st echa ma své jedine né parametry a vlastnosti, proto je nezbytné ke ka dému mont a nimu dilu
p istupovat individualn a zohlednit jeho dan& specifika. Monta ni ndvod nem e obsahnout eSeni vSech
detail a variant, takové cile si ani neklade, jeho Ukolem je osv tlit standardni a nej ast ji pou ivané postupy.
Navod chapejme jako souhrn obecn platnych doporu eni, vliastni realizace by se m la vdy idit p isluSnou
projektovou dokumentaci (pokud je vypracovana). Vyrobce ST ECHY COMAX® neru i za Skody, které
vzniknou v d sledku nerespektovani monta nich doporu eni uvedenych v tomto navodu.
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P EHLED OHYBANYCH PRVK :

TABULKA FUNK NOSTI ST ESNICH KRYTIN:

DALSI KRYTINY, KTERE NABIZIME:

COMAX KLIK
25/ 38

COMAX FALC

COMAX TASKA

MAXI / MINI
COMAX BoCo

MM
/A

TRAPEZOVE
PROFILY COMAX

COMAX VLNKA 27




